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Для изучения вклада монослоя поликатионного электролита в процессы иммобилизации молекул 
иммуноглобулинов на поверхности полистирола и серебряных нанопленок, а также последующего об-
разования поливалентных иммунных комплексов применялись следующие варианты формирования 
твердой фазы: полистирол, покрытый поли-L-лизином; полистирол, покрытый ПДАДМАХ; нанопленка 
серебра, покрытая поли-L-лизином; нанопленка серебра, покрытая ПДАДМАХ. 

Контролем являлось проведение иммуноанализа с иммобилизацией антиПСА-МАТ1 на интактной 
поверхности полистирола в ячейках планшета для микроанализа.

Как видно из представленных результатов (рис. 3), при иммобилизации антиПСА-МАТ1 в лунках 
полистиролового планшета, покрытых поли-L-лизином, происходит статистически значимое увеличение 
констант взаимодействия антиПСА-ФИТЦ с антигеном в 1,2 раза по сравнению с контролем ( p < 0,05), 
при этом интенсивность флуоресценции возрастает в среднем на 15 % (см. таблицу). 

Катионный полиэлектролит поли-L-лизин представляет собой линейный гомополимер, состоящий 
из последовательно соединенных молекул аминокислоты L-лизина. Наличие множественных катион-
ных групп первичных аминов при иммобилизации данного гомополимера на поверхности полисти-
рола или серебряной нанопленки обеспечивает создание поверхности с неравномерной плотностью 
электрического заряда. Кроме того, мономеры L-лизина при иммобилизации на твердой фазе в водной 

Рис. 1. Изображение серебряных наночастиц,  
полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии

Fig. 1. Image of silver nanoparticles obtained using atomic force scanning electron microscopy

Рис. 2. Спектры оптической плотности пленки серебра и водного раствора антиПСА-ФИТЦ.  
Стрелкой указана длина волны возбуждающего излучения

Fig. 2. Optical characteristics of an immunochemical test system  
with plasmon enhancement of PSA-FITC fluorescence by silver nanoparticles. 

The arrow indicates the wavelength of the exciting radiation


