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среде формируют вторичные структуры, которые по строению напоминают β-складки и выступают над 
поверхностью, образуя заряженные «петли» и «хвосты» [17]. Из литературных данных известно, что 
процесс иммобилизации белковых макромолекул на поликатионной поверхности определяется в ос-
новном суммой электростатических взаимодействий на малых расстояниях, образование водородных 
связей или гидрофобные взаимодействия не играют решающей роли в этом процессе [18; 19]. С одной 
стороны, это может приводить к росту количества иммобилизованных молекул, а с другой – к стабили-
зации белковой структуры, способствуя тем самым увеличению регистрируемого сигнала.

Значения констант взаимодействия конъюгата моноклонального  
антитела антиПСА-ФИТЦ с комплексом антиПСА-МАТ1 – ПСА,  

иммобилизованным на различных подложках
The values of the interaction constants of the conjugate  

of the anti PSA-FITC monoclonal antibody with the anti PSA-MAT1 – PSA  
complex immobilized on various surfaces

Вид подложки Константа 
взаимодействия, нмоль/л

Полистирол (контроль) 7,5

Полистирол + монослой поли-L-лизина 6,7

Полистирол + монослой ПДАДМАХ 5,8

Нанопленка серебра + монослой поли-L-лизина 3,2

Нанопленка серебра + монослой ПДАДМАХ 1,5

Наши предположения подтвердились результатами экспериментов с иммобилизацией антиПСА-МАТ1 
на поверхности серебряных нанопленок, покрытых монослоем поли-L-лизина: отмечено статистически 
значимое возрастание констант взаимодействия конъюгата моноклональных антител антиПСА-ФИТЦ 

Рис. 3. Определение констант взаимодействия моноклональных антител
Fig. 3. Determination of the interaction constants of monoclonal antibodies


