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Для оценки удобства медицинского применения гелей изучены их реологические свойства при тем-
пературе 37 °С (рис. 2). Установлено, что образец 5 (см. табл. 1) попадает в реологический оптимум [24].

Следует отметить, что гель на основе карбопола (образец 7 в табл. 1) характеризуется приемлемы-
ми для медицинского применения структурно-механическими свойствами. Однако вследствие относи-
тельно высокого значения pH (6,1–7,0), необходимого для образования геля, в его составе резко сни-
жается стабильность AgL2 (см. табл. 1), что исключает возможность использования этой основы [16]. 
Напротив, при уменьшении pH (образец 8) гель карбопола становится более стабильным, однако рео-
логические свойства системы не удовлетворяют требованиям практического применения (рис. 3).

Рис. 2. Реограмма течения образца 5 при 37 °С
Fig. 2. Flow rheogram of the sample 5 at 37 °С

Рис. 3. Реограмма течения гелей карбопола при 20 °С
Fig. 3. Flow rheogram of the carbopol gels at 20 °С


