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При оценке зависимости доли высвободившейся субстанции из образцов мазей от времени (рис. 4) 
было установлено, что все гели на основе МЦ характеризуются большей степенью высвобождения 
активного ингредиента по сравнению с липофильной мазью (образец 9). Наиболее полно вещество вы-
свобождается из мазей, содержащих ПГ, что может быть связано с лучшей растворимостью комплекса 
AgL2 в  этих основах. Введение ПВП в  мазевую основу также способствует увеличению степени 
высвобождения AgL2 за счет создания на его частицах защитного слоя, тормозящего процессы их 
агрегации. Скорость и полнота высвобождения соединения AgL2 из полученных гелей ограничивается 
его высокой липофильностью (log Pow = 4,1) [25] и низкой растворимостью в воде.

Для подтверждения полученных результатов методом СЭМ (рис. 5) изучено влияние вспомогатель-
ных веществ мазевых основ на размер частиц AgL2. Установлено, что частицы комплекса Ag(I) в геле на 
основе МЦ (образец 1 в табл. 1) имеют размер 10,4 мкм. При добавлении в состав геля ПВП (образец 2) 
размер частиц уменьшается (6,1 мкм), а при совместном введении ПГ и ПВП (образец 4) гель имеет 
оптимальную дисперсность (2,8 мкм), поскольку введение ПГ способствует образованию более тонкой 
суспензии AgL2, а ПВП ее стабилизирует.

Зависимость степени поглощения воды образцами мазей от продолжительности экспозиции пред-
ставлена на рис. 6. Установлено, что введение ПГ в состав геля значительно увеличивает его абсорби-
рующую способность.

Полученные результаты подтверждают возможность использования образца 5 (см. табл. 1) для ле-
чения гнойных ран: указанная мазевая основа проявляет высокий уровень водопоглощения, что очень 
важно в фазе I раневого процесса, поскольку отток гнойного экссудата и очищение раны значительно 
сокращают длительность раневого процесса, способствуя дальнейшей репарации тканей [26].

Рис. 4. Кинетический профиль высвобождения комплекса AgL2 из образцов мазей 
(номер образца указан на кривой)

Fig. 4. The relaese kinetics  of the AgL2 complex from the ointment samples  
(sample number is indicated on the curve)

Рис. 5. СЭМ-изображения частиц AgL2 в образцах мазей
Fig. 5. SEM images of AgL2 particles in the ointment samples


