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поглощения адсорбированного красителя), измеренного при помощи денситометра ДО-1. С помощью 
формулы Кубелки – Мунка [8; 9] величины оптического отражения пересчитывались в относительные 

поверхностные концентрации Γ красителя: Γ ~
1 2-( )R

R
.

Результаты исследования и их обсуждение
По данным электронно-микроскопического исследования, полученная за счет ультразвукового дис-

пергирования водная суспензия титаната натрия, находящегося в равновесии с его раствором, образо-
вана частицами размером 70–100 нм. Для проведения синтеза коллоида TiO2 суспензия помещалась над 
катионообменной смолой КУ-2 в Н-форме. Это позволяло поддерживать одну и ту же концентрацию 
образующихся олигомеров полититановой кислоты в растворе, что должно было обеспечить форми-
рование оксидной фазы в условиях постоянного пересыщения. Как видно из рис. 1, с момента начала 
синтеза светорассеяние маточного раствора резко возрастает вследствие массового образования в ре-
акционном объеме зародышей диоксидтитановой фазы, причем одновременно закономерным образом 
возрастает и кислотность раствора. По данным электронно-микроскопического исследования (рис. 2), 
растворение исходных частиц титаната натрия завершается через 48 ч и в дальнейшем рост оксидной 
фазы происходит за счет протекания остаточной поликонденсации титановой кислоты, приводящей 
к постепенной агрегации первично образовавшихся частиц. 

Указанные выше процессы, результатом протекания которых является некоторое увеличение сред-
него гидродинамического диаметра коллоидных частиц оксидной фазы (рис. 3), приводят к снижению 
светорассеяния раствора при одновременном уменьшении его кислотности (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения светорассеяния и кислотности раствора  
в процессе гидролиза Na2Ti3O7

Fig. 1. Dynamics of changes in light scattering and acidity of the solution  
during the process of hydrolysis of Na2Ti3O7

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения, соответствующие различным стадиям  
гидролитической конверсии Na2Ti3O7 в коллоидный TiO2 в водной среде

Fig. 2. Electron-microscopic images corresponding to the different stages  
of the hydrolytic conversion of Na2Ti3O7 to colloidal TiO2 in an aqueous medium


