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На СЭМ-фотографиях образцов № 1 и 2 при разном увеличении (рис. 2) видно, что порошки пред-
ставляют собой крупные агломераты округлых частиц произвольной формы с размерами 10–50 мкм. 
Размер частиц лежит в пределах 2–10 мкм, причем образец № 1 (см. рис. 2, а) состоит из бóльших по 
размеру частиц.

СЛ и СВЛ исследуемых образцов представлены на рис. 3. Анализ данных показал, что СВЛ всех 
синтезированных образцов независимо от фазового состава матрицы и типа активатора идентичны 
и характеризуются одной узкой полосой с λmах в области 314 –320 нм, однако значительно отличаются 
по интенсивности. Бóльшая интенсивность (~ в 1,3– 2,0 раза) наблюдается для образцов, активирован-
ных Bi2O4.

При λвозб = 320 нм СЛ образцов значительно различаются в зависимости от состава и типа акти-
ватора. Так, в СЛ образцов состава SrAl2O4 (№ 1 и 3) независимо от типа активатора присутствуют 
три полосы люминесценции (394 нм (№ 1), 385 нм (№ 3), 545 нм, 754 нм), различающиеся по интен-
сивности (см. рис. 3). СЛ образцов состава Sr3Al2O6 представляют собой интенсивную узкую полосу 
с λmах = 400 нм (№ 2) и λmах = 392 нм (№ 4), а также малоинтенсивные уширенные полосы с λmах в области 
545 и 754 нм. Подчеркнем тот факт, что независимо от состава матрицы интенсивность люминесцен-
ции образцов, активированных Bi2O4, значительно (в 2 – 3 раза) выше, чем интенсивность люминесценции  
образцов, активированных Bi2O3, что хорошо согласуется с СВЛ. 

Несмотря на отмеченные выше различия, в СЛ при λвозб = 320 нм обращает на себя внимание присут-
ствие во всех образцах трех типов излучательных центров – в области 385– 400, 545 и 754 нм, интенсив-
ность которых значительно (до 15−20 раз) различается (см. рис. 3). Наличие этих центров главным об-
разом определяется составом матрицы и в меньшей степени зависит от природы активирующей добавки. 
С учетом описанных в литературе данных [1] это указывает на то, что активаторами люминесценции 
в исследуемых образцах являются ионы Bi3+. При вхождении ионов Bi3+ в решетку алюмината строн-
ция они будут занимать предпочтительно позиции ионов Sr2+, поскольку их ионный радиус (0,103 нм; 
КЧ = 6) близок к радиусу Sr 2+ (0,112 нм; КЧ = 6). Радиус иона Al3+ (0,078 нм; КЧ = 6) слишком мал для 

Рис. 2. СЭМ-фотографии образцов № 1 (а) и № 2 (б) при разном увеличении
Fig. 2. SEM image for No. 1 (a) и No. 2 (b) samples at different magnifications


