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Результаты, представленные в табл. 3, показывают, что все полученные нами угли по величине адсорб-
ции феназона соответствуют требованиям ГФ РБ (более 400 мг/г). Однако выяснилось, что промышленно 
выпускаемый АУ марки ОУ-А по этому параметру не всегда соответствует фармакопейным требованиям.
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Adsorption capacity of activated carbons for phenazone and methylene blue

Образец АУ
Объем пор, см3/г Адсорбционная способность, мг/г

Vмезо Vмикро Феназон МГ

АУ-1 0,80 0,00 430 580
АУ-2 1,20 0,08 530 580
АУ-3 0,84 0,12 420 550
АУ-4 0,78 0,21 450 610
АУ-5 0,26 0,24 290 360

П р и м е ч а н и е. Феназон – маркер адсорбционной способности согласно фармакопейной статье ГФ РБ 
(требуется больше 400 мг/г); МГ –   маркер адсорбционной способности, регламентируемый ГОСТ 4453-74 (для 
угля марки ОУ-А (АУ-5) требуется не менее 210 мг/г).

На рис. 1 представлены данные по определению иодного числа (величина адсорбции иода), указываю
щего на количество иода в граммах, которое способно связаться с 100 г исследуемого вещества. Этот 
параметр косвенно характеризует количество микропор сорбента диаметром до 1,0 нм [4; 5]. 

Рис. 1. Адсорбционная способность сорбентов по отношению к иоду, мг/г
Fig. 1. Adsorption capacity of sorbents for iodine, mg/g

Как следует из данных рис. 1, все экспериментальные образцы АУ, являясь преимущественно 
мезопористыми (см. табл. 3), также показали высокие значения адсорбции иода, что указывает на на-
личие в них наряду с мезопорами значительного количества микропор. Энтеросорбенты неуглеводного 
происхождения Э-1, Э-2, Э-5, Э-6 практически не проявили способность сорбировать маленькие мо-
лекулы иода (254 Да), что свидетельствует об отсутствии у них микропор, и этим можно объяснить 
их низкую терапевтическую эффективность. Только у ЛП Э-3 и Э-4, в которых действующим веще-
ством является смектит диоктаэдрический, можно констатировать наличие небольшого количества 
микропор. 

Из данных, приведенных на рис. 2, следует, что экспериментальные образцы АУ имеют значитель-
но более высокую адсорбционную способность по отношению к цианокобаламину, чем неугольные 
энтеросорбенты. При этом наибольшей активностью обладает АУ, полученный из целлюлозы бам-
бука (АУ-2). Сорбционная активность препарата «Полифам» (Э-1) по витамину В12 оказалась в 6 раз 
меньше, чем сорбционная активность бамбукового АУ, что указывает на нецелесообразность исполь-
зования этого препарата в процессах детоксикации для сорбции больших молекул токсинов. Другой 


