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Т а б л и ц а  1

Макрокинетические параметры фронта при сополимеризации АА с ANa  
в водном растворе ПАА марки «FP-307» c концентрацией 0,5 %  

при различном мольном соотношении мономеров

Ta b l e  1 

Macrokinetic parameters of the front during copolymerization of acrylamide  
with sodium acrylate in an aqueous solution of polyacrylamide FP-307  

with a concentration of 0.5 % at different molar ratios of monomers

Концентрация  
инициатора, %

Мольное соотношение АА и АNa

95 : 5 90 : 10 85 : 15 75 : 25

v, см/мин T, °С v, см/мин T, °С v, см/мин T, °С v, см/мин T, °С

0,10 0,47 113 0,28 112 – – – –

0,20 0,60 114 0,57 114 0,49 125 – –

0,50 1,21 118 0,80 122 1,09 128 0,81 119

1,00 1,37 123 0,90 127 1,27 129 1,69 122
П р и м еч а н и е. v и T ‒ скорость и температура фронта соответственно.

Из табл. 1 видно, что при увеличении концентрации инициатора наблюдается повышение скорости 
и температуры фронта. Также видно, что при концентрации инициатора 0,1 % и соотношении мономе-
ров 85 : 15 и 75 : 25 реакция сополимеризации во фронтальном режиме не протекала. При соотношении 
мономеров 75 : 25 ФП была осуществлена только при концентрации ПСА 0,5 % и более. Это говорит 
о том, что увеличение содержания АNa в исходной смеси мономеров негативно отражается на возмож-
ности осуществления сополимеризации во фронтальном режиме.

Во всех экспериментах, проведенных в растворах ПАА с концентрацией 0,5 %, были получены 
нерастворимые в воде ПЭГГ. Образование последних обусловлено сшиванием образующихся сополи-
меров за счет межмолекулярной имидизации, протекающей при относительно высоких температурах 
(рис. 3) [11].

Учитывая области применения ПЭГГ, можно выделить их наиболее важные характеристики: водо-
поглощающую способность и величины гель-фракций. Как видно из табл. 2, не наблюдается однознач-
ной зависимости водопоглощения полученных ПЭГГ от концентрации инициатора. При этом величины 
гель-фракций, особенно при низких концентрациях инициатора, остаются относительно невысокими. 
Связано это, по-видимому, с тем, что из-за более низких скоростей и температур фронта продуктами 
реакции сополимеризации в большей мере являются несшитые сополимеры АА с АNa. 
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Рис. 2. Зависимость пройденного фронтом расстояния  
от времени при ФП АА с АNa в 1 % водном растворе ПАА.  

Мольное соотношение АА и АNa составляет 90 : 10, концентрация инициатора 1 %
Fig. 2. Dependence of the distance traveled by the front  

on time with FP AA with ANa in a 1 % aqueous PAA solution.  
The molar ratio of AA : ANa is 90 : 10, the initiator concentration is 1 %


