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В дальнейших экспериментах в качестве реакционной среды использовали водный раствор ПАА 
в  концентрации 1  %. Из табл.  3 видно, что при увеличении концентрации инициатора наблюдается 
рост скорости фронта, так же как и в предыдущих опытах. При концентрации инициатора 0,1 % и со-
отношении мономеров 95 : 5 и 90 : 10 реакция сополимеризации во фронтальном режиме не протекала, 
в отличие от реакций, проведенных в растворах с более низкой концентрацией ПАА, а именно 0,5 %. 

Т а б л и ц а  2

Водопоглощение и гель-фракции ПЭГГ,  
полученных при сополимеризации АА с ANa  

в водном растворе ПАА марки «FP-307» с концентрацией 0,5 %

Ta b l e  2

The values of water absorption and gel fraction of polyelectrolyte hydrogel  
obtained by copolymerization of AA with ANa in an aqueous  

solution of polyacrylamide FP-307 with a concentration of 0.5 %

Характеристики ПЭГГ
Мольное соотношение мономеров АА и АNa

95 : 5 90 : 10 85 : 15 75 : 25

Концентрация инициатора 0,10 %

Водопоглощение, г/г 830 1359 – –

Гель-фракция 0,12 0,24 – –

Концентрация инициатора 0,20 %

Водопоглощение, г/г 1437 1393 594 –

Гель-фракция 0,16 0,33 0,65 –

Концентрация инициатора 0,50 %

Водопоглощение, г/г 1085 2090 1555 2138

Гель-фракция 0,38 0,36 0,47 0,55

Концентрация инициатора 1,00 %

Водопоглощение, г/г 531 679 1114 284

Гель-фракция 0,48 0,55 0,42 0,81

Рис. 3. Схематическое изображение внутримолекулярной (а)  
и межмолекулярной (б) имидной связи

Fig. 3. Schematic representation of intramolecular (a)  
and intermolecular (b) imide bonds


