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в структурах иллитов лучше всего идентифицируется по группе рефлексов 02l±, 11l±. Присутствие этих 
рефлексов на электронограммах и дифрактограммах позволяет выявлять даже незначительные содер-
жания вулканогенного материала в туффитах. Следует заметить, что распределение интенсивностей 
рефлексов 02l±, 11l± структурно упорядоченных иллитов вулканогенных пород не совпадает с интен-
сивностью 1М-диоктаэдрических слюд. Этот эффект отмечается в глинизированных туфах многих вул-
каногенных формаций.

В работах [6; 7] особенности электронограмм туфов объясняются  комбинацией двух структурных 
разновидностей иллитов – цис- и транс-октаэдрическими иллитами политипа 1М. Эти разновидности 
отличаются позицией двух катионов в трех возможных октаэдрических позициях слоистых силикатов. 
В результате транс-октаэдрические силикаты имеют идеальную симметрию С2/m и широко распро-
странены в слюдах. Цис-октаэдрические структуры имеют симметрию С2 и известны в иллитах по-
литипа 1М. Цис- и транс-октаэдрические структуры известны и в диоктаэдрических смектитах. По на-
шему мнению, это свидетельствует о том, что 1М-иллиты туфов в процессе их формирования проходят 
стадию монтмориллонитизации, т. е. образуются из смектитовых бентонитов.

Водоупорные свойства маркирующих туфогенных горизонтов
Глинизированные туфы считаются хорошими покрышками в нефтяной геологии [8], что позволяет 

рассматривать их как региональные водоупорные горизонты. Для оценки водопроницаемости пород 
надсолевой верхнедевонской толщи было выполнено исследование образца туфа из скважины № 1Д 
(глубина 481,50 м) методами SEM и EDX. 

На микрофотографии SEM можно видеть темные и светлые участки (рис. 4). Как известно, темноцвет-
ные минералы состоят из легких химических элементов, а светлые – из тяжелых, что позволяет изучить 
структурно-текстурные характеристики туфа. На рис. 4 темноцветные минералы – это алюмосиликаты, 

Рис. 3. Цифровая фотография туфа (а) (скважина № 1Д-9, глубина 481,50 м),  
электронограмма косой текстуры (б ) и дифрактограмма (в).  

Образец состоит из структурно упорядоченного диоктаэдрического иллита 1М
Fig. 3. Digital photo of the tuff (a) (Petrikov 1D-9, depth 481.50 m),  

electron diffraction pattern of the texture (b) and X-ray diffraction diagram (c).  
The sample consists of the structure-ordered dioctahedral illite 1M


