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Средние значения концентраций компонентов в различных областях сплава представлены в таблице.

Концентрация компонентов  
в различных областях сплава Bi26 In39Sn35, ат. %

Concentrations of the components  
in difference regions of Bi26 In39Sn35 alloy, at. %

Области
Компонент

Bi Sn In

Светлые 48 4 48
Серые 37 7 56
Темные 9 60 31

В светлых областях отношение атомных концентраций висмута и индия равно единице, а концент
рация олова низкая, поэтому данная область соответствует фазе BiIn. Выделения BiIn распределены 
однородно в объеме и имеют преимущественно выпуклые границы. Это указывает на то, что данная 
фаза кристаллизуется первой. В серых участках отношение концентраций индия и висмута находится 
в пределах от 1,2 до 1,6, а концентрация олова составляет несколько процентов. Можно предположить, 
что серые области состоят из смеси двух фаз: Bi3In5 и BiIn. Дисперсные выделения фазы BiIn в серых 
участках наблюдаются при больших увеличениях (см. рис. 2, б ). В темных областях, имеющих преиму-
щественно вогнутые границы и содержащих дисперсные более светлые выделения, образуется смесь 
фаз Sn4In, BiIn и Bi3In5. В темных областях концентрация висмута менее 10 %, а отношение концентра-
ций олова и индия достигает 2. Фаза Sn4In относится к фазам с переменным составом и имеет простую 

Рис. 2. Микроструктура образца сплава Bi26 In39Sn35 при различных увеличениях (а, б )
Fig. 2. Images of the Bi26 In39Sn35 alloy microstructure at different magnifications (a, b)

Рис. 3. Распределение максимальных хорд сечений светлых выделений Bi26 In39Sn35

Fig. 3. Distributin of the maximal bisecants of Bi26 In39Sn35 for light regions


