
70

Журнал Белорусского государственного университета. Физика. 2020;3:65–75
Journal of the Belarusian State University. Physics. 2020;3:65–75

Сравнительный анализ соотношения классов зерен по количеству и массе, исходя из параметров 
площади и периметра (рис. 6), показал, что под действием электрического тока и СВЧ-излучения проис-
ходит уменьшение площади и периметра зерен. Дробление зерен приводит к тому, что микроструктура 
материала деформированного образца становится мелкозернистой. При этом зерна принимают более 
округлую форму (уменьшается удлинение зерна) с преимущественно аксиальной текстурой.

Микротвердость образцов исследовалась на цифровом микротвердомере MicroMet 5114 (Buehler, 
США) с сенсорным LCD пультом управления, автоматическим расчетом значений твердости и нако-
плением статистики. Микротвердость HV определялась при помощи алмазной пирамидки по Виккерсу. 
Время приложения нагрузки составляло 15 с, нагрузка на индентор F = 1000 г, угол алмазной пирамидки 
θ = 136°:
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где S  –  условная площадь боковой поверхности полученного отпечатка, мм2; d – диагональ отпечатка, мм.
В табл. 1 приведены значения микротвердости HV пяти испытанных образцов при скорости растя

жения υ.

Рис. 6. Сравнительный график по параметру площади
Fig. 6. Comparative plot by area parameter


