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Формула Структура Максимальная  
яркость, кд ⋅ м‒2

Ln(ebpmp)3(TPPO) 20 000 (при 20 В)

П р и м е ч а н и е. Составлено по [15].

Хорошие результаты работы органических электролюминесцентных диодов были получены для ком-
плексов редкоземельных элементов с пиразолоновыми лигандами и лигандами на основе производных 
хинолина [15]. На рис. 2 приведены структуры таких комплексов. Первый комплекс (см. рис. 2, а) со-
держит 8-гидроксихинолинатные лиганды и катион аммония. Во втором комплексе (см. рис. 2, б ) металл 
связан с двумя молекулами воды.

Повышенный интерес исследователей вызывают координационные соединения лантаноидов с карбо-
новыми кислотами, которые характеризуются высокой интенсивностью люминесценции, фото- и термо
стабильностью [16]. В качестве новых эмиссионных материалов для светодиодов белого свечения пред-
ложены координационные соединения редкоземельных металлов [17]. 

Систематизируя имеющуюся информацию о функциональных материалах электроники, в качестве 
примера можно привести материалы на основе комплексных соединений германия, позволяющие при 
комнатной температуре получать из водных растворов прозрачные пленки толщиной 0,5–20,0 мкм 
с интересными физико-химическими и электрофизическими характеристиками [18]. Пленки толщиной 
до 1 мкм имеют мелкозернистую структуру с оптически гладкой поверхностью. Их физико-химические 
и оптические свойства могут претерпеть изменения за счет образования солей с ионами других метал-
лов и органическими катионами. Диэлектрическая проницаемость пленок лежит в пределах 3– 8. Это 
обстоятельство позволяет использовать их в приборах СВЧ-диапазона.

Известен также датчик газообразного аммиака [19], в котором используется диэлектрическая ситал-
ловая подложка с хромовыми электродами. На электроды нанесен слой газочувствительного вещества, 
в качестве которого выступают металлокомплексы порфиринов различного строения. Металлокомплексы 
тетрафенилпорфирина содержат поливалентные ионы VIII группы. Для повышения чувствительности 
датчика в 1,5–3,0 раза в состав молекул порфирина введены электроотрицательные заместители. Ме-
таллокомплексы порфиринов не растворимы в воде. Это обстоятельство улучшает эксплуатационные 
свойства датчика и делает возможным проведение измерений в условиях повышенной влажности.
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Рис. 2. Формулы комплексов на основе производных хинолина. 
И с т о ч н и к: [15]

Fig. 2. Formulas of complexes based on quinoline derivatives. 
S o u r c e: [15]


