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Измеренная величина расходимости растет в процессе формирования тепловой линзы в лазерном 
кристалле после начала работы лазера. Расходимость лазерного излучения в конце цикла повышается 
с ростом частоты следования импульсов из-за увеличения оптической силы тепловой линзы, вследствие 
чего происходит смещение резонатора из положения на границе устойчивости в более устойчивую об-
ласть с возрастанием расходимости нулевой поперечной моды и количества поддерживаемых резона-
тором мод высоких порядков.

Расчетные и измеренные в диапазоне температур от – 40 до + 60 °С значения расходимости отличаются. 
Разница между ними составляет от 42 до 60 % (от расчетного значения расходимости) для частоты сле-
дования импульсов 1,0 Гц, от 46 до 54 % для частоты следования импульсов 4,0 Гц, от –2,3 до 9,5 % для 
частоты следования импульсов 12,5 Гц и от – 6,6 до 3,5 % для частоты следования импульсов 22,0 Гц. 

Рис. 5. Экспериментально полученные значения  
расходимости излучения для частот следования импульсов  

1,0 Гц (а), 4,0 Гц (б ), 12,5 Гц (в), 22,0 Гц (г)
Fig. 5. Experimentally obtained values of divergence for pulse repetition rates of  

1.0 Hz (a), 4.0 Hz (b), 12.5 Hz (c), 22.0 Hz (d )


