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Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности стали после обработки ЭП,  
полученные в режимах SE (а, в) и BSD (б, г)

Fig. 2. SEM images of the steel surface after treatment with an electron beam  
obtained in SE (a, с) and BSD (b, d ) modes

Рис. 3. Карты распределения химических элементов в стали  
после обработки импульсным ЭП

Fig. 3. Maps of the distribution of chemical elements in steel  
after treatment with a pulsed electron beam


