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Твердость по Шору Масса  
нарушителя, кг Деформация, мм Потери  

для одной точки, дБ

70 60 4,2 0,395 7
70 72 4,6 0,417 9
70 85 4,9 0,433 1

Т а б л и ц а   2
Потери в ВС при макродеформации при различном числе точек деформации  

для идущего нарушителя массой 85 кг
Ta b l e  2

OF losses during macrodeformation with a different number  
of deformation points for a walking intruder weighing 85 kg

Твердость по Шору Количество  
точек деформации Деформация, мм Потери  

для одной точки, дБ

50 1 7,5 0,528 2
60 1 6,9 0,510 9
70 1 6,5 0,498 0
80 1 6,0 0,480 3
50 2 5,7 0,468 6
60 2 5,1 0,442 6
70 2 4,9 0,433 1
80 2 4,8 0,428 1
50 3 4,5 0,412 5
60 3 4,3 0,401 5
70 3 4,2 0,395 7
80 3 4,1 0,389 8

По формулам (3) – (7) были рассчитаны временны́ е задержки при макродеформации волокна для 
разных значений твердости пенополиуретановой упругой основы (рис. 7) и различного количества то-
чек деформации (рис. 8).

О ко н ч а н и е  т а б л .  1
E n d i n g  t a b l e  1

Рис. 7. Временнáя задержка циркулирующих импульсов в ВС под воздействием макродеформаций  
при различных значениях твердости по Шору ShA упругой основы чувствительного элемента  

для идущего нарушителя при двух точках деформации
Fig. 7. The time delay of circulating pulses in the OF under the influence  

of macrostrains at various values of Shore ShA hardness elastic basis of the sensing element  
for the walking intruder when the number of two deformation points


