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В работе [21] показано, что фазовое ядро обеспечивает наличие несингулярной компоненты, коге-
рентно складываемой с основным пучком, содержащим топологический заряд. Изменение параметров 
фазового ядра (размер, набег оптической фазы и др.) управляет результатом интерференции сингуляр-
ной и несингулярной компонент пучка с топологическими зарядами q ≠ 0 и q = 0 соответственно. Про-
филь поверхности геометрической фазы для q-пластины с фазовым ядром определяется по формуле
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где r0 – радиус фазового ядра. Формула (9) имеет графическое представление (рис. 17).

Заключение
Отмечено, что голографическое экспонирование наноразмерных пленок нового фотоориентанта AtA-2, 

обладающих фотоиндуцированным двулучепреломлением и высокой энергией сцепления (более 10– 4 Дж/м2 ), 
обеспечивает точное формирование заданного расчетного распределения азимутального направления ори-
ентации директора ЖК в функциональных пленках ЖК-материала при оптической толщине, соответствую-
щей полуволновой фазовой пластине.

Сформулированы уравнения эквивалентных профилей поверхности геометрической фазы, являю
щихся функциональными аналогами оптических призм, конических линз и спиральных фазовых пластин. 
Показано, что плоская поляризационная дифракционная ЖК-решетка выступает функциональным экви-
валентом оптической призмы с эффективным показателем преломления neff , величина которого зависит 
от периода структуры директора ЖК и длины волны света. Двумерная поляризационная дифракционная 
ЖК-решетка с цилиндрическим профилем поверхности геометрической фазы, исходя из функциональ-
ной роли фазового профиля, является альтернативой кольцевой решетке для детектирования тополо-
гического заряда вихревых пучков. Центрально-симметричные профили поверхности геометрической 
фазы типа q-пластины – это функциональные аналоги спиральных фазовых пластин, применяемых для 

Рис. 17. Фазовая поверхность q-пластины  
с фазовым ядром (q = 0,5, σ = 1, r0 = 0,25 мм)
Fig. 17. Phase surface of q-plate with phase core  

(q = 0.5, σ = 1, r0 = 0.25 mm)


