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светового пучка: 
�
�E Ox, 

�
�E Oy, угол между 



E  и O y составляет 45°. Как и ожидалось, прошедший све-
товой пучок (нулевой порядок дифракции) для всех рассмотренных случаев был поляризован в том же 
направлении, что и падающий пучок гелий-неонового лазера. Сохранялась поляризация и для дифрагиро-
ванных пучков в случаях, когда падающий пучок был поляризован вдоль осей x и y. Ситуация менялась, 
когда вектор 



E  составлял угол 45° с осью O y. В этом случае поляризация дифрагированного пучка пово-
рачивалась на 90° как для 1-го, так и 3-го порядка дифракции. Такое поведение состояния поляризации 
объясняется особенностью дифракции на поляризационных решетках, для которых дифракция в четные 
и нечетные порядки характеризуется ортогональными состояниями поляризации [15; 16]. 

Заключение
Рассмотрена эффективная методика создания двумерных дифракционных ЖК-структур, основан-

ная на технологии послойной текстурированной фотоориентации водорастворимого азокрасителя 
AbA-2522, характеризующегося обратимостью межмолекулярных связей в процессе фотоориентации. 
Изготовлены одно- и  двумерные анизотропные фазовые ЖК-решетки для пространственно-поляри-
зационного управления лазерным излучением. Результаты исследования дифракционных картин из-
готовленных анизотропных ЖК-решеток указывают на их соответствие решеткам с прямоугольным 
профилем штриха. Экспериментально измерены поляризационные диаграммы дифрагированного све-
та для исследуемых ЖК-решеток. Областью практического применения полученных результатов яв-
ляется разработка и создание оптических устройств и систем для пространственно-поляризационного 
управления оптическим излучением.
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Рис. 6. Состояние поляризации дифрагированного света для фазовой ЖК-решетки. 
Порядок дифракции: а – нулевой; б – 1-й; в – 3-й

Fig. 6. Polarization state of diffracted light for a LC phase grating. 
Diffraction order: а – zero; b – 1st; c – 3rd


