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Рис. 2. Массив вертикально ориентированных многослойных УНТ.  
Изображения получены с помощью растрового микроскопа (a)  

и просвечивающего электронного микроскопа (б ). 
И с т о ч н и к: [48]

Fig. 2. Array of vertically oriented multiwalled carbon nanotubes.  
The pictures have been obtained using scanning microscope (a)  

and transmission electron microscope (b). 
S o u r c e: [48]

Рис. 3. Измерение анизотропии пропускания через пленку горизонтально направленных УНТ.  
На вставке представлена интенсивность прошедшего  

через анизотропный образец терагерцевого излучения с длиной волны 130 мкм,  
измеренная на новосибирском лазере на свободных электронах 

(пр. ед. – произвольные единицы)
Fig. 3. Anisotropy of the transmission through a film of in-plain oriented carbon nanotubes.  

The insert shows intensity of the 130 µm wavelength terahertz radiation transmitted  
through an anisotropic sample has been measured on the Novosibirsk free electron laser 

(пр. ед. – arbitrary units)


