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В целом покрытие образовано нитевидными наночастицами размерами 25–35 нм без выраженной струк-
туризации. Вместе с тем выделяется единичный конгломерат размером около 1,0 × 0,5 мкм. 

Рис. 5. АСМ-снимок наночастиц цинка
Fig. 5. AFM image of zinc nanoparticles

На рис. 6 приведен АСМ-снимок осажденных из коллоидного раствора наночастиц гальванической 
меди. Покрытие имеет столбчатую структуру, которая состоит из крупных призматических конгломе
ратов, расположенных под углом около 30° к поверхности. Размеры образовавшихся структур (крис
таллитов) равны приблизительно 2,0 × 0,9 мкм по основанию и до 450 нм по высоте.

Рис. 6. АСМ-снимок наночастиц меди
Fig. 6. AFM image of copper nanoparticles

АСМ-снимок осажденных из коллоидного раствора наночастиц гальванического кобальта представлен на  
рис. 7. Поверхность содержит упорядоченные вытянутые конгломераты в виде цепочки, образованные 
из наноструктур пирамидальной формы различных размеров и разной степени агрегации. Размеры на-
блюдаемых конгломератов равны 3,0 × 1,5 мкм по основанию и до 500 нм по высоте. Наиболее мелкие 
наночастицы имеют диаметр 28 – 40 нм.

Рис. 7. АСМ-снимок наночастиц кобальта
Fig. 7. AFM image of cobalt nanoparticles


