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висмута, диаметр сечений которых достигает 0,3 мкм. Выделения висмута формируют ячейки между 
соседними светлыми полосами, средний размер которых составляет примерно 10 –25 мкм.

Распределение компонентов вдоль линии перемещения электронного пучка по поверхности попереч-
ного сечения массивного образца сплава Zn – 2 мас. % Bi (рис. 3) позволило определить, что белые 
участки соответствуют выделениям висмута, темные участки – выделениям цинка.

Рис. 3. Распределение цинка (б ) и висмута (в)  
вдоль линии перемещения электронного пучка по поверхности  

поперечного сечения массивного образца сплава Zn – 2 мас. % Bi (а)
Fig. 3. Distributions of zinc (b) and bismuth (c) 

along the line of movement of the electron beam on the surface  
of the cross section of a massive sample of Zn – 2 wt. % Bi alloy (a)

Рис. 2. Микроструктура светлых полос при масштабе 10 мкм (а) и масштабе 2 мкм (б )
Fig. 2. Microstructure of light bands a scale of 10 μm (a) and a scale of 2 μm (b)


